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Provning

ISO/IEC 17025
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Provnr 2240588

Beställare

Åkerigrus i Sundsvall AB 4506

Christian Andersson

Hulivägen 50

Produkt

0/16

Leverantör

Åkerigrus i Sundsvall AB 4506
Entreprenör

Objekt

Bosvedjan Bergtäkt

Provtagningsdatum

2022-06-15

Ankomstdatum

2022-06-15

Referens

Provtagningsplats

Bosvedjan
Provtagare

Christian Andersson
Märkning

Analys start

2022-06-16

Analys slut

2022-06-17

ID

Passerad mängd, vikt-%

Kornstorleksfördelning SS-EN 933-1

Provresultat Fraktion

(mm)

Värde

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning (vikt-%)

Tvättning och siktning

Notering

Ort och datum

Sundsvall 2022-06-17

Provresultatet avser endast till laboratoriet inkommit prov.

(EA) = Ej ackrediterad metod. (E) = Enkelprov. Denna rapport får endast återges i sin helhet.

Kundbilaga finns på https://www.ncc.se/vart-erbjudande/infrastruktur/vagar/vaglaboratorier/

Ida Kling, Laboratoriechef

Digital signatur

851 22 SUNDSVALL

Gränslinje Grusslitlager AMA 17/20

Acceptanskrav

Sikt (mm) 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63 90 125 180

Max 15 35 40 50 65 85 99

Min 8 10 15 22 35 55 85 100
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